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図 2.8 アバタ状劣化スケッチ図 
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(2)水質調査 

貯水池上流等 33 箇所で採水し簡易水質試験(水温、pH、電気伝導度)を行った。

結果を表 2.3、図 2.9 に示す。水質からは、劣化の原因となるような要因は見出

せない。 

 
表 2.3 簡易水質調査結果一覧表 
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