
②腐食部位別（支点より支間中央側・ウェブ）の腐食事例 

  

対象部位（支点より支間中央側：ウェブ） 腐食バターン（補剛材から三角形）  

   

   

   

 
 

対象部位（支点より支間中央側：ウェブ） 腐食バターン（下フランジ近傍） 
 

図-3.7（1) 腐食事例（支点より支間中央側・ウェブ） 
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